
92
ره 

مـا
 ش

 13
94 

داد
خر

  
ـم

شت
ل ه

سـا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

148

ش
وز

آم

در این مقاله بر آنیم تا مش��خصات یک کانکش��ن مناسب را توضیح داده و به این 
س��والات پاس��خ دهیم )لازم به ذکر اس��ت در این نوش��تار تمام اتصالاتی که برای 
قطعه فلزی اتصال دهنده پروفیل مولیون به‌کار می‌روند، اصطلاحا کانکش��ن خوانده 

می‌شوند(:
• آیا می‌توان ازکانکشن‌های ورقی به جای زاماک استفاده کرد؟

• آیا می‌توان از اتصال پیچ M6 اجتناب کرد؟
• علت شکس��ت کانکش��ن‌های زاماک چیس��ت و چگونه می‌توان از آن جلوگیری 

کرد؟
در سال‌های اخیر کانکشن‌های ورقی به تدریج جای خود را به کانکشن‌های زاماکی 
داده‌اند. در این مقال خواهیم کوش��ید به معایب این امر و دلایل و اهمیت اس��تفاده از 
کانکش��ن‌هایی از جنس زاماک بپردازیم. پیش از آغاز بحث، خاطر نشان می‌کنیم که 
دلیل اصلی پرداختن به چنین موضوعی، رواج این رس��م ناپس��ند در صنعت ما و البته 
در بسیاری از صنوف دیگر است که به هنگام مواجهه با یک مشکل، به‌جای بررسی 
علت بروز آن و رفع عوامل احتمالی آن، راه‌حلی نادرست جایگزین آن می‌شود. یکی 
از نمونه‌های بارز آن در صنعت ما، استفاده از کانکشن‌های ورقی به جای زاماک برای 

رهایی از مشکل شکستن آنهاست!
تولیدکنن��دگان دلی��ل اصلی اس��تفادۀ خ��ود از کانکش��ن‌های ورقی را، شکس��تن 

کانکش��ن‌های زاماک��ی عن��وان می‌کنند؛ در حال��ی که کانکش��ن‌های ورقی به‌دلیل 
انعطاف‌پذیری مقاومت بیش��تری از خود نش��ان می‌دهند. اما پرسش��ی که باید بدان 
پاس��خ داد این اس��ت که شکس��تن این کانکشن‌‌ها یک امتیاز اس��ت یا یک نقصان. 
و اینکه علت اصلی شکس��تن این کانکشن‌ها چیس��ت؟ نخستین عاملی که به ذهن 
متبادر می‌ش��ود، پایین بودن کیفیت آنهاست؟ اما آیا واقعا تمام کانکشن‌های زاماکی 
بی‌کیفیت هس��تند؟ آیا در سراسر جهان کسی غیر از ما به این موضوع پی نبرده و به 
فکر اس��تفاده از کانکش��ن‌های ورقی نیافتاده است؟ یا اینکه شکستن این کانکشن‌ها 

در شرایطی، اصولا لازم است؟
دلیل دوم شکست کانکشن‌ها به عوامل نرم افزاری یا سخت افزاری مربوط می‌شود. 
یعنی یا طول سایز مولیون در نرم افزار درست تنظیم نشده یا سهوا دستکاری گردیده 
که باعث شده طول مناسب را نداشته یا در حالت سخت افزاری دستگاه برش درست 
کالیبره نش��ده و س��ایز برش با سایز واقعی متفاوت شده باشد. در این دو حالت، طول 
پروفیل مولیون کوچکتر از س��ایز واقعی بوده، بنابراین فشار مضاعفی به محل پیچ‌ها 
وارد و باعث شکستن کانکشن زاماکی می‌شود. در حالی که این امر در کانکشن‌های 
ورقی روی نمی‌دهد. اما مش��کلی که نمود خواهد یافت بحث عدم پوش��ش مناس��ب 
پروفیل‌ها و لاس��تیک‌ها و کاهش قابلیت آب‌بندی پنجره‌ها خواهد بود. در عین حال 
در بلندمدت می‌تواند باعث وارد ش��دن فشار مضاعف برای مولیون‌هایی که بازشو بر 

چه کانکشنی برای نصب پروفیل مولیون مناسب است؟

ره:
شـا

ا

از جمله مهمترين پارامتر‌هاي اثرگذار بر كيفيت توليد در و پنجره يو.پي.وي.س�ي اس�تاندارد كه گاه مورد غفلت قرار مي‌گيرد، استفاده از 
كانكشن‌ها براي نصب پروفيل موليون است. چه اينكه مشاهده مي‌شود برخي توليدكنندگان براي رفع مشكلات احتمالي به جاي استفاده 
کانکشن های استاندارد از جنس زاماك از شبه كانكشن‌هاي ورقي استفاده مي‌كنند. نوشتار پيش رو كه توسط فرخ ظفر فرخی و آرش 
تندرس�ت در اختيار نش�ريه پنجره ايرانيان قرار گرفته‌است، به آسيب‌شناسي معايب و مشكلات احتمالي استفاده از كانكشن‌هاي ورقي 
اشاره دارد و انتظار مي‌رود، مخاطبان هميشه همراه پنجره ايرانيان، با نقد و پيشنهاد خود، به استمرار مباحث فني و تخصصي در صنعت 
در و پنجره كمك كنند. بديهي اس�ت مس�ئوليت فني اين مقاله با نويس�نده بوده و محتواي آن به منزله تاييد آن نيس�ت و ممكن اس�ت 
برخي از توليدكنندگان و حتي عرضه‌كنندگان كانكشن‌هاي ورقي استدلالي در مقام پاسخ داشته باشند كه نشريه پنجره ايرانيان از طرح 

ديدگاه‌هاي فني و تخصصي استقبال مي‌كند.
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آنها متصل است، شود که مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت.
گذش��ته از این موارد دو دلیل عمده را می‌توان برای شکستن کانکشن‌های زاماکی 
ذک��ر کرد که معمولا در زمان نصب اتفاق می‌افتد. به دلیل عدم رعایت اصول نصب 
معمول در پنجره‌های دوجداره، کشش��ی مش��ابه تصویر زیر به‌وجود می‌آید که فشار 
مضاعفی را به پیچ‌ها وارد کرده، و نهایتا شکس��ت کانکش��ن را تس��ریع می‌کند. این 
شرایط زمانی وخیم‌تر خواهد شد که پیچ M6 نیز نصب نشده باشد. زیرا این پیچ، خود 
نقش بس��زایی در کاهش فشار به پیچ‌ها و کانکشن بر عهده دارد. به اهمیت استفاده 

از این پیچ در ادامه به صورت مجزا خواهیم پرداخت.
 بدیهی اس��ت احتمال بروز تمام این مشکلات در کانکشن‌های ورقی بسیار اندک 
اس��ت؛ زیرا در زمان وارد ش��دن این فشارها خود ورق انعطاف نشان داده و عملا این 
مش��کل در کوتاه مدت ب��روز نمی‌یابد، اما ب��ا وجود این مزیت، چرا اس��تفاده از این 

کانکشن‌ها توصیه نمی‌شود؟

معایب کانکشن‌های ورقی:
چند اشکال عمده در این کانکشن‌ها وجود دارد که به هریک به تفصیل و با تصویر 

خواهیم پرداخت:
1. همانطور که اشاره کردیم، نخستین ایراد انعطاف پذیری این کانکشن‌هاست که 
عملا دو مشکل را ایجاد می‌کند. یکی اینکه باعث کاهش آبندی و هوابندی پنجره به 
علت کش��ش پذیری می‌شود و دوم اینکه در مولیون‌هایی که متحمل وزن استاتیکی 
)مثل مولیون‌های عرضی( یا دینامیکی هستند )مانند مولیون‌هایی که باز شو بر روی 
آنها نصب است( در بلند مدت مشکلات دیگری ایجاد می‌کنند مثل خمش، خستگی 

زود هنگام و ... .
2. دومی��ن ایراد این سیس��تم‌ها، عدم تعبیه محل نص��ب پیچ M6 در اکثر این نوع 
کانکش‌ها اس��ت که انگار به صورت پیش فرض، ای��ن اصل مهم را حذف نموده‌اند. 
در حال��ی که در هیچ اس��تانداردی چنین احتمالی حتی تصور هم نش��ده! ولی ظاهرا 
متخصصانی در کش��ور ما با تحلیل‌های خاص خود از استانداردها هم گذر کرده و به 
این نتیجه رس��یده‌اند که اصالت طراحی و تعبیه چنین پیچی از ابتدا اش��تباه است! و 
ظاهرا تعبیر دومش��ان هم افزایش سرعت فرایند تولید در خطوط تولید است. این امر 
در حالی اس��ت که اکثر کارگاه‌هایی که توس��ط نویسنده مش��اهده شده تقربا با %50 

ظرفیت نیز کار نمی کنند!
3. س��ومین ایراد در کانکشن‌های ورقی، محل قرارگیری و تعبیه محل پیچ‌هاست. 
با توجه به اینکه در این کانکش��ن‌ها محل قرارگیری پیچ‌ها توسط دست سوراخکاری 
می‌شود، عملا دقت لازم را نداشته و جا به جا می شوند در حالی که در کانکشن‌های 
زاماک��ی ب��ا توجه به قالب ریخته گری این اتفاق هرگز ب��روز نمی‌یابد و محل پیچ‌ها 
همیشه ثابت اس��ت. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که بدانیم محل 
قرارگیری این پیچ‌ها در کانکش‌ های زاماکی تصادفی و بدون محاس��به نیس��ت و بر 
مبنای وارد ش��دن بارهای اس��تاتیکی و دینامیکی محاسبه ش��ده‌اند. در حالی که در 

کانکشن‌های ورقی این امر تصادفی است و معایب دیگری را در پی خواهد داشت.

نمونه‌ای از این اشکالات نیز به صورت تصویری قابل مشاهده است. در این تصاویر 
مربوط به نوع کانکش��ن ورقی، محل پیچ M6  در نظر گرفته نش��ده و همچنین جابه 

جایی محل پیچ‌ها کامل مشخص می‌باشد.

نتیجه کلی که می توان از این بحث گرفت، آن است که شکستن کانکشن زاماکی 
در ی��ک پنج��ره، به دلی��ل عواملی تولیدی یا نصب غلط اس��ت و جبران آن توس��ط 

کانکشن ورقی یعنی خطایی را با خطایی بدتر جبران کردن!
:M6 اما اهمیت پیچ

برای تبیین این موضوع بهتر اس��ت به نح��وه نصب صحیح اتصال پروفیل مولیون 
به فریم بپردازیم:

همانط��ور که در دو تصویر مش��خص ش��ده عملا محل مهار ش��دن پیچ M6 به 
گالوانیزه و همزمان کانکش��ن به گونه‌ای اس��ت که همیشه عمود و 90 درجه خواهد 
بود و عملا امکان جابه‌جایی یا حرکت تحت تاثیر فش��ارهای اس��تاتیکی و دینامیکی 
را نخواهد داشت. اما عدم نصب آن می‌تواند باعث حرکت یا جابه جایی خود پروفیل 

نیز شود.
همچنین این پیچ نقش به‌س��ازی در مهار فش��ار حاصل از پیچ‌های نصب را خواهد 
داش��ت و مانع وارد شدن فش��ار معکوس پیچ‌های نصب به اتصال و همچنین کشش 

بیش از حد پنجره و نهایتا انتقال آن با کانکشن و پیچ‌ها خواهد شد.


